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1. Резюме  
 

Баритът (BaSO4) е най-разпространеният бариев минерал, най-слабо разтворимият и вторият по 

разпространение безводен сулфат в земната кора. Поради относителното му изобилие в природата, 

ниските разходи за добив и множеството полезни свойства (висока плътност и точка на топене, 

химическа инертност, нетоксичност, белота и яркост, лесно смилане, абсорбция на рентгенови лъчи 

и ниска маслена абсорбция), баритът и химичните съединения на негова основа се използват в 

повече от 2000 различни процеса и продукта от 18 индустриални отрасъла. 

В материала са представени основните минераложки характеристики и приложения на барита 

като продукт или суровина за различни промишлени производства. Направен е преглед на веригата 

за създаване на стойност, цените, търсенето, предлагането, потреблението и заместването му в 

България, Европа и света. Представени са основните типове находища, запасите, ресурсите и 

добивът на барит у нас и в чужбина. 

Находище „Кремиковци“ е безспорен лидер в Европа и нарежда България сред водещите 

страни по баритови ресурси в света. Понастоящем  българската компания „РУА Груп“ добива барит 

от бившето хвостохранилище на рудник „Кремиковци“ по съвременна безотпадна обогатителна 

технология и затворена водна система с нисък въглероден отпечатък. Технологията позволява 

извличането на първия „зелен барит“ в света, тъй като досега не са известни други случаи на добива 

му от вторични материали. От тази техногенна суровина компанията произвежда пълна гама от 

пазарни баритови продукти за всички основни индустриални сектори. В резултат на това 

понастоящем „РУА Груп“ е най-големият производител  на барит в Европа, държейки над 2/3 от 

европейския пазар. 

Баритът е екологично чист природен продукт, чиито характеристики, свойства и технологии за 

добив и преработка не оказват неблагоприятен ефект върху човешкото здраве и околната среда. 

Очертани са средносрочните тенденции в развитието на баритовата промишленост, както и 

основните фактори, влияещи върху търсенето, предлагането и потреблението на барит в света. 

 
 

Баритът е бариев сулфатен минерал (BaSO4), съдържащ 58,84% Ba, 
13,74% S и 27,42% O. Той е най-разпространеният бариев минерал, 
най-слабо разтворимият и вторият най-разпространен безводен 
сулфат в земната кора. Поради относителното му изобилие в 
природата, ниските разходи за добив и полезните свойства (висока 
плътност, химическа инертност, бял цвят, лесно смилане и др.), 
баритът и химичните съединения на негова основа се използват в 
повече от 2000 различни процеса и продукта от 18 индустриални 
отрасъла [1]. 
 

Баритова друза от находище 
„Кремиковци“ – Минерална 
колекция на ИМК-БАН. 

 

 CAS Number EC Number CN Trade Code 
Барит (минерал) 13462-86-7 236-664-5 25111000 
BaSO4 (чисто вещество) 7727-43-7 231-784-4 28332700 
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2. Преглед на веригата за създаване на стойност, търсенето, предлагането и 

заместването в ЕС. 

Веригата за създаване на стойност в производството на барит включва няколко етапа - от 
находищата на минерални суровини до крайните продукти, доставяни на потребителите [2]: 

• Търсене, проучване и добив: В геолого-проучвателната практика, като правило, не се извършва 
специализирано търсене и проучване само за баритови минерализации. При регионалните или 
локалните геоложки проучвания се идентифицират теренни признаци за наличие на такива 
минерализации и се оценява тяхната перспективност. При положителна оценка се провеждат 
допълнителни геоложки проучвания в дълбочина и след установяване на находище се 
извършват минно-проучвателни дейности за изчисляване на запасите и технико-икономическа 
оценка. Баритовите находища в света се различават по местоположение, пространствено 
разположение на рудните тела, качество на суровината, вместващи скали, геолого-тектонска 
обстановка и др., както и по наличната в съседство инфраструктура и логистика. Баритовата 
суровина от големите стратиформни находища обикновено се добива в открити рудници чрез 
сондиране, взривяване и транспортиране с камиони до обогатителната фабрика. В подземни 
рудници се добива барит предимно от малки жилни и метасоматични находища. 

• Обогатяване: В много редки случаи добитата и натрошена баритова суровина е достатъчно 
чиста, за да бъде подходяща за директна продажба като добавка към сондажни разтвори в 
инсталации в съседство с нефтени находища. Обикновено са необходими допълнителни 
операции в обогатителна фабрика за достигане на търговски параметри на суровината. Най-
често обогатителната фабрика се намира в близост до рудника, където добитата баритова 
суровина се пречиства от нежелани примеси чрез смилане, сепариране или флотация. Там тя се 
обработва до краен продукт за продажба (натрошен барит, смлян барит, микронизиран барит) 
и се опакова в чували за транспортиране до купувача. Синтетичен барит („бланк фикс“) се 
произвежда с цел да задоволи пазарните изисквания на определени специални производства 
(покрития и бои, пигменти, хартии, лепила, смоли и уплътнители, каучук и гуми), където се 
изисква висока чистота и/или стандартен бял цвят на продукта. Неговото количество обаче е 
многократно по-малко от това на доминиращия на пазара природен барит. С други думи, като 
правило не се предвижда още един допълнителен етап на преработка на барита до синтетичен 
такъв във веригата за създаване на стойност. 

• Производство: На пазара се предлагат четири основни крайни продукта, които задоволяват 
нуждите на по-голямата част от потребителите: натрошен барит, смлян барит, микронизиран 
барит и бял барит. Но за нуждите на някои промишлени сектори (каучук, бои и пластмаси, стъкло 
и керамика, електроника) от барит се произвеждат допълнително малки количества от някои 
бариеви съединения (бариев карбонат, оксид, титанат, хлорид). 

• Употреба: Крайните продукти от барит и производните му съединения се използват широко в 
различни промишлени сектори: утежнител на сондажни разтвори в нефтената и газовата 
промишленост, тежък пълнител в автомобилната промишленост, в бетони и мазилки, пълнител 
или добавка в каучук, бои, керамика и стъкло, в медицинско оборудване и фармацевтични 
продукти, електроника и др. 

• Събиране и рециклиране: Събиране и вторично използване на баритови продукти в света не се 
извършва поради особеностите на тяхната промишлена употреба. Но в практиката има един 
интересен случай на своеобразно „рециклиране“ на барит. „БАРИТ МАЙНИНГ“ ООД, дъщерно 
дружество на „РУА Груп България“, добива барит от бившето хвостохранилище на желязно(±Mn)-
барит-полиметалното находище „Кремиковци“. В миналото, в продължение на над 50 години 
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баритът в находището е бил нежелан неруден примес при обогатяването на железните руди до 
железен концентрат. Затова значителна част от него е била депонирана като отпадъчен продукт 
в хвостохранилището. Понастоящем това хвостохранилище представлява голямо техногенно 
находище, от което се извличат барит и желязо-манганов концентрат по безотпадна технология. 

 

Като се имат предвид (i) относително ниските разходи за добив и преработка на барит и оттам по-

ниската му пазарна цена (в сравнение с други критични и стратегически суровини), както и (ii) 

многобройните му приложения в различни промишлени процеси и продукти, добавящи значителна 

добавена стойност за производителя и потребителя, веригата за създаване на стойност на 

баритовата промишленост в ЕС може да се оцени като много успешна и печеливша. Намаляването 

на зависимостта от внос на барит чрез местно производство ще осигури дългосрочно, стабилно и 

успешно развитие на широк спектър от индустриални сектори в ЕС. 

3. Основни характеристики и приложения. 

Основните минераложки характеристики на барита са представени в Таблица 1, а неговите полезни 
свойства като неметална минерална суровина - на Фиг. 1. 
 
Таблица 1. Основни минераложки характеристики на барита [3]. 

Кристалография  Сингония: ромбична, Клас: Ромбично-бипирамидален, 
Пространствена група: Pnma 

Морфология Кристали Обикновено добре оформени кристали с размер до 85 cm, 
над 70 отбелязани кристални форми, тънки до дебели 
плочести или призматични 

 Агрегати Гребеновидни до розетковидни агрегати от пластинчати 
индивиди, конкреционни, влакнести, нодуларни, 
сталактитовидни, ивичести, зърнести, землести, масивни 

Физични свойства Цепителност Съвършена по {001}, добра по {210}, несъвършена по {010} 
 Лом Неравен 
 Крехкост Крехък 
 Твърдост 3÷3.5 по скалата на Мос 
 Плътност D(изм.) = 4.50, D(изч.) = 4.47 
 Луминесценция Може да бъде термолуминесцентен, може да флуоресцира и 

фосфоресцира в кремави до спектрални цветове в 
ултравиолетови лъчи 

 Магнитност Диамагнитен 

Оптични свойства Цвят Бял или безцветен, но може да варира при наличие на 
примеси до жълт, кафяв, сив, в бледи нюанси на червено, 
зелено, синьо, може да променя цвета си при излагане на 
светлина; безцветен или слабо оцветен в проходяща 
светлина 

 Прозрачност Прозрачен до полупрозрачен 
 Цвят на чертата Бял 
 Блясък Стъклен до матов, може да бъде и перлен 

Химичен състав  65,7% BaO и 34,3% SO3; образува пълен твърд разтвор с 
целестина (SrSO4), но по правило повечето природни барити 
съдържат < 7 mol.% Sr; редки са незначителни замествания на 
Ba от Pb, Ca, Fe, Cu, Zn 
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Минерални 
асоциации 

 Флуорит, калцит, доломит, сидерит, родохрозит, гипс, 
сфалерит, галенит, стибнит 

Разпространение  Неруден минерал в нискотемпературни хидротермални 
жили; в остатъчни находища от изветрели барит-съдържащи 
варовици; акцесорен минерал в магмени скали и 
карбонатити; първичен компонент на подводни масивни 
сулфидни отложения и хидротермални комини на морското 
дъно 

Фиг. 1. Полезни свойства на барита като 
неметална минерална суровина. 

 
Приложения: Баритът е основен 
източник в природата за извличане на 
метала барий, но най-важно 
практическо приложение има 
употребата му като неметална 
минерална суровина в различни 
промишлени сектори [4-8] (Фиг. 2): 

 

• Нефтена и газова промишленост (69%): При сондажни работи на нефтени и газови находища 
към сондажния разтвор, използван за циментиране на рахли скали, се добавя финосмлян барит 
като утежнител с цел укрепване на стените на сондажните кладенци и борба с газовите емисии (Фиг. 3). 

• Химикали (16%): Баритът е суровина за приготвяне на 
различни химични вещества, използвани в 
електрониката, телевизионните екрани, медицината 
(бариеви брашна; контрастно вещество при рентгенови 
изследвания на хранопровода, стомаха и червата), 
пиротехниката, за топене на специални стъкла с висок 
коефициент на пречупване, за производството на 
емайли в керамиката, на захар, фотохартия и др. (Фиг. 4). 

• Пълнители (15%): Баритът се използва като пълнител 
в автомобилната, каучуковата и хартиената промишленост, за приготвяне на висококачествени 
бели и цветни бои, за специални баритобетони и мазилки (защитни материали от рентгенови лъчи 
и радиоактивно облъчване в лаборатории), за производство на различни видове пластмаси, 
полимери и др. (Фиг. 5). 

4. Търсене и потребление в Европа и България. 

Търсенето и потреблението на барит варират постоянно, тъй като зависят главно от количеството 
на сондажите за нефт и газ, което пък е пряко свързано с пазарните цени на тези основни 
енергоносители. Средногодишното потребление на барит в ЕС през последните няколко години  
 

Фиг. 2. Основни области на използване 
на барита в промишлеността. 
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Фиг. 3. Приложения на барита в нефтената и газовата промишленост. 

 

 

Фиг. 4. Приложения на барита за изготвянето на химикали. 

 

 

Фиг. 5. Приложения на барита като пълнител. 
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варира, но може да бъде оценено на около 500 хил. тона. Това количество представлява близо 6% 
от средногодишното световно производство от около 8,5 млн. тона. Баритът в ЕС се използва 
предимно като утежнител в нефтената и газовата промишленост (59%), пълнител за пластмаси, 
каучук, бои и хартия (31%), както и под формата на химикали в химическата промишленост, 
медицината и за радиационна защита (10%) [4]. 

Търсенето и потреблението на барит в България са твърде ниски, за да поемат наличния капацитет 
на местното производство. Само малки количества намират приложение на пазара в страната 
главно в областта на стъкларската и керамичната промишленост. По-голямата част от 
производството на барит в България се изнася основно за европейските страни. 

Производството на барит в света през периода 2019-2023 г. е намаляло с 6,35% [9]. Основните 
фактори за това са ковид-пандемията и свързаните с нея ограничения, колебанията на световния 
енергиен пазар и прилагането на политики за борба с климатичните промени. 

През периода 2020-2025 г. продажбите на барит в ЕС отбелязват стабилен ръст от около 17%, 
нараствайки от 329 до 384 млн. долара [10]. Основни фактори за този растеж са устойчивото търсене 
на продукта от страна на проучвателните компании за нефт и газ, стабилното фармацевтично 
производство, изискващо високочисти суровини, както и продължаващото потребление в 
секторите за покрития, пластмаси и каучук. Баритовата промишленост се развива динамично, тъй 
като европейските компании за сондажни разтвори поддържат надеждни снабдителни вериги, а 
специализираните обогатителни предприятия подобряват възможностите си за доставка на барит 
от клас API, на свръхфини прахообразни класове и оптимизирани състави, отговарящи на строгите 
изисквания за качество и производителност. 

Дългосрочните прогнози са, че във финансово изражение баритовата промишленост в ЕС ще 
нарасне от 384 млн. долара през 2025 г. до 526,2 млн. долара през 2035 г. [10]. Сегментът на 
прахообразните баритови продукти ще води продажбите с 53% дял през 2025 г., а този на 
сондажните разтвори ще заеме 71,8% от общото потребление. Предвижда се до 2035 г. обемът на 
баритовата промишленост в ЕС да нарасне близо 1,4 пъти във финансово отношение въз основа на 
очакванията за устойчиво потребление на барит за сондажни дейности за нефт и газ, стабилното 
търсене във фармацевтичното производство и разработването на нови приложения в секторите за 
каучук, пластмаси, бои и покрития в европейската индустрия. Търсенето на барит ще нараства 
постоянно във водещите икономики на ЕС (Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерландия), но 
най-високи темпове на растеж се очакват в останалата част на Европа. 

5. Доставки в Европа и България. 

Вътрешно производство: През периода  2019-2023 г. в ЕС средногодишно са произвеждани около 

90 хил.  тона барит, 64 хил. тона от които в България, и над 25 хил. тона в Германия (Таблица 2). През 

2023 г. (последната с налични обобщени данни) производството в ЕС е било общо 76 434 тона: 60 

000 тона в България и 16 434 тона в Германия. България се нарежда на 12-то място, а Германия на 

20-то сред производителите на барит в света за 2023 г. (Таблица 3). В Германия производството през 

периода 2019-2023 г. е намаляло значително с над 46%, а в България с над 16% [9]. 

Около 70% от европейското производство на барит е за сектори с добавена стойност, като 

половината от потреблението е за пълнители и в химическата промишленост. За сравнение, в САЩ 

над 95% от производството е за нефтената промишленост. През периода 2016-2020 г. ЕС е изнасял 

годишно около 118 хил. тона, главно за Норвегия и Великобритания [2] 
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Но понастоящем (през 2025 г.), българската компания „РУА Груп“, най-големият производител на 
барит в Европа, твърди на уебсайта си, че държи 72% от европейския пазар (Фиг. 6). Компанията 
произвежда и търгува с пълна гама от продукти за практически всички основни индустриални 
сектори, където баритът намира приложение: клас API, микронизиран, за химически цели, 
светлосив и бял барит (Таблица 4).  

 
Таблица 3. Производство на барит в света, 2019÷2023 [9]. 

 

 

Доставчици: Основен доставчик на барит за ЕС през 
последните години е Китай с дял от около 44%, следван 
от Мароко (28%), България (11%), Германия (7%), 
Словакия (2%) и минимални количества от Тунис, 
Норвегия, Турция и др. [4]. 

Цени: Цените на барита варират в зависимост от редица 
пазарни фактори: изискванията за промишлено 

приложение (утежнител, пълнител, химикал), регионалните особености (местно търсене и 
предлагане, разходи за внос, валутни курсове) и логистиката (транспортни разходи и маршрути за 
доставка) [11, 12]. Средногодишните цени за тон барит през 2025 г. са следните: 450 долара в 
Европа, 157 долара в САЩ и 293 долара в Япония. В Европа цените на барита се влияят от високите 
разходи за внос от основни доставчици като Мароко  

Държава Добив, тон % от общия  

Индия 2 427 807.0 28.41 
Китай 2 320 000.0 27.15 
Мароко 863 894.6 10.11 
Казахстан 658 480.0 7.70 
Мексико 439 460.6 5.14 
Турция 302 663.2 3.54 
САЩ 300 638.2 3.52 
Иран 288 897.4 3.38 
Лаос 242 039.4 2.83 
Русия 232 000.0 2.71 
Пакистан 98 388.8 1.15 
България 64 000.0 0.75 
Канада 46 000.0 0.54 
Виетнам 44 920.0 0.53 
Алжир 41 424.8 0.48 
Великобритания 36 400.0 0.43 
Боливия 35 862.0 0.42 
Германия 25 122.6 0.29 
Други 78 445.8 0.92 

ОБЩО 8 546 444.4 100.00 

   

Държава 2019 2020 2021 2022 2023 

Австралия 1 982 0 1 127 3 922 3 754 

Алжир 31 138 32 940 44 662 49 184 49 200 

Аржентина 3 898 0 0 0 0 

Боливия 39 458 9 611 26 780 48 952 54 509 

Бразилия 9 223 1 849 361 4 931 1 795 

България 72 000 41 000 72 000 75 000 60 000 

Великобритания 46 000 46 000 30 000 30 000 30 000 

Виетнам 43 000 51500 39 600 42 000 48 500 

Гватемала 50 50 100 20 0 

Германия 30 474 26 656 27 921 24 128 16 434 

Египет 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Еквадор 2 000 2 000 1 000 500 1 000 

Индия 2 739 035 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 400 000 

Иран 247 207 285 756 297 469 224 626 389 429 

Казахстан 530 600 445 300 1 016 500 650 000 650 000 

Канада 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 

Китай 2 900 000 2 500 000 2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Колумбия 2 270 2 046 1 164 1 034 1 376 

Лаос 48 600 96 278 37 403 302 709 725 207 

Мароко 1 119 811 501 939 840 486 925 905 931 332 

Мексико 415 180 480 954 320 642 498 225 482 302 

Мианмар 12 439 2 642 2 220 32 089 29 300 

Нигерия 370 544 1 560 1 170 30 

Пакистан 116 480 55 341 51 553 127 600 140 970 

Перу 16 373 5 242 10 361 29 293 11 824 

Русия 163 000 265 000 252 000 260 000 220 000 

САЩ 414 000 125 409 257 450 361 582 344 750 

Северна Корея 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Тайланд 33 644 22 394 4 988 6 509 30 685 

Тунис 10 000 10 000 11 100 10 000 10 000 

Турция 413 811 283 161 256 076 344 322 215 946 

ОБЩО 9 510 043 7 841 612 8 362 523 8 111 701 8 906 343 

Таблица 2. Средногодишен добив на 
барит по държави, 2019÷2023 [9]. 

Фиг. 6. „РУА Груп“ - най-големият 
производител на барит в Европа 
със 72% дял от европейския пазар [7]. 
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и Китай. Търсенето за сондажни дейности от офшорни енергийни проекти поддържа нивата на 
потребление. Повишените цени на електроенергията и горивата увеличават общите разходи за 
преработка и логистика. Екологичните ограничения върху местните добивни дейности също 
допринасят за намаляване на регионалното предлагане. 
 
 

Таблица 4. Баритови продукти, произвеждани от „РУА Груп България“ [7]. 

Продукт Барит клас API Микронизиран 
барит 

Барит с химическо 
качество 

Светлосив барит Бял барит 

Цвят Сив Сив Сив   
BaSO4 min 94.5% min 94.4% min 95.0% ≥ 97% ≥ 97% 
SrSO4   max 1.30%   
Fe2O3   max 1.30%   
SiO2   max 0.40%   
Al2O3   max 0.15%   
CaO   max 0.20%   
CIE L (Белота)    ≥ 90 ≥ 96 
Плътност 4.38 g/cm3 4.38 g/cm³    
Влага max 1.00% max 1.00% max 8.00%   
Размери на 
частиците 

   D97 = 10, 15, 20, 
25, 40 µm 

D97 = 10, 15, 20, 
25, 40 µm 

Частици < 6 µm max 30.0%     
Остатък > 75 µm  max 3.00%     
Частици < 40 µm  min 97÷99%    
Остатък > 40 µm  max 3.00%    
Водоразтворими 
алкалоземни 
метали 

max 250 mg/kg max 250 mg/kg    

      

Акценти   ✓ Висока чистота и 
ниско съдържание 
на желязо 

✓ Стабилен химичен 
състав с 
минимални 
примеси 

✓ Добра белота и 
дисперсия 

✓ Икономически 
ефективна 
алтернатива на 
първокласния 
бял барит 

✓ Изключителна 
белота 

✓ Много ниско 
съдържание на 
примеси 

      

Приложения • Утежнител в 
сондажни разтвори 

• Циментиращи 
операции на 
сондажи 

• Високоефективни 
сондажни разтвори 
на нефтена основа 

• Дълбоководни и 
високонапорни 
кладенци 

• Хоризонтално и 
насочено 
сондиране 

  

• Бои и покрития 

• Строителство 

• Пластмаси и 
полимери 

• Фармацевтика 

• Каучукова 
промишленост 

• Радиационна 
защита 

• Бариеви соли 
(напр. бариев 
карбонат, бариев 
хлорид) 

• Керамични 
глазури 

• Пигменти и 
електроника 

• Бои и покрития 

• Пластмасова 
промишленост 

• Каучукова 
промишленост 

• Лепила и 
уплътнители 

• Строителни 
материали 

• Пластмаси и 
полимери 

• Бои и покрития 

• Пластмасова 
промишленост 

• Каучукова 
промишленост 

• Лепила и 
уплътнители 

• Пластмаси и 
полимери 

 

6. Първични баритови находища. 

Икономически значимите природни концентрации на барит могат условно да бъдат разделени на 
две основни групи: собствено баритови находища (баритът е единствения полезен компонент) и 
комплексни барит-съдържащи находища (баритът е един от полезните компоненти, обикновено  
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не най-важния). Собствено баритовите находища най-често са епигенетични на вместващите скали 
(жилни, запълващи празнини, метасоматични) и относително малки по размер и рудни запаси, 
което затруднява минно-добивната дейност и я прави нискорентабилна. Повечето от тях вече са 
изчерпани в миналото. Комплексните барит-съдържащи находища обикновено са стратиформни 
(пластови), често асоцииращи с полиметални сулфидни рудни тела и желязо-манганова 
минерализация, с големи размери, значителни рудни запаси и пригодност за мащабен добив. 
 

6.1. Основни видове находища в Европа и света. 

Съществуват редица подробни класификационни схеми за типовете баритови находища, но въз 
основа на морфологията на рудните тела, геохимичните характеристики и геоложките условия те 
логически са обобщени в четири групи [13]: 

• Пластови седиментни (стратиформни, известни още като хидротермално-седиментни или тип 
SEDEX): Стратиформни рудни тела от обикновено масивен (но също така пластинчат, нодуларен или 
розетковиден) барит в седиментни скали (шисти, аргилити, кремъци, карбонати), често свързани 
със стратиформна сулфидна минерализация. Дебелината на баритовите пластове варира, 
достигайки до 100 м, и те могат да се простират на разстояние от няколко километра. Находищата 
са доста големи, със запаси от барит до десетки милиона тона. Баритовата суровина се добива и 
обогатява сравнително лесно в краен продукт за пазара. Пластово-седиментните находища са 
основният източник на запаси и производство на барит както в Европа, така и в света (Фиг. 7). 
Разпространение: Невада, Ред Дог (САЩ), Том, Джейсън (Канада), Меген, Рамелсберг (Германия), 
Балино, Силвърмайнс (Ирландия), Барега (Италия), Кинлинг, Жиангнан и Тианжу (Китай), 
Мангампет (Индия), Кремиковция (България) и др. 

• Пластови вулканогенни (стратиформни): Стратиформни тела от масивен или почти масивен барит във 
вулканогенно-седиментни скални формации, обикновено асоцииращи или алтерниращи с полиметални 
сулфидни рудни тела. Ресурсите на барит могат да варират до милиони тонове. Пластово-вулканогенните 
находища са били значителен източник за добив на барит в миналото. Разпространение: находищата тип 
Куроко в северната част на Хоншу и южните части на Хокайдо (Япония), Барит Хил (САЩ), Маднеули 
(Грузия), Тиешан и Байюксиакун (Китай), Кизилкаорен (Турция) и др. 

• Жилни, метасоматични и на запълване на празнини: Епигенетични на вместващите скали 
баритови находища, обхващащи разломи, зони на брекчиране и срутване или други флуидно 
пропускливи структури, в които баритът запълва празнини или замества съседните скали. Баритът 
обикновено е плочест и минерализацията се простира (често с прекъсвания) по структури и 
тектонски зони, които могат да бъдат проследени на стотици или хиляди метри. Жилните находища 
могат да достигнат дебелина до няколко десетки метра. В миналото находищата от този тип са били 
основният източник на висококачествен барит (BaSO4 > 95%) за използване като пълнител или в 
керамиката. Поради по-високите разходи за добив обаче (обикновено в подземни рудници) те в 
момента са от по-ограничено значение. Разпространение: Маунтън Пас (САЩ), Уолтън (Канада), 
Абърфелди (Великобритания), Чайлак (Франция), Динек (Турция), Джебел Ирхуд, Джебел Зелму и 
Сексауа (Мароко), Долна Силезия и Холи Крос (Полша), Садек и Теплице (Чехия), Нидершлаг 
(Германия), Якловце и Спиш (Словакия) и др.  

• Остатъчни: Образуват се при изветряне на първична баритова минерализация (обикновено 
жилна или на запълване на празнини, но също така и пластова) във варовици или доломити. 
Разпространение: ЮИ Мисури, Суитуотър и Картърсвил (САЩ), Маунт Лиел (Австралия), Аракса 
(Бразилия). 
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Запаси от барит в света: По последни данни на Геоложката служба на САЩ световните запаси от 
барит се оценяват на 392 млн. тона, идентифицираните ресурси - на 779 млн. тона (Таблица 5), а 
потенциалните ресурси - на около 2 млрд. тона [15]. Световен лидер е Китай (с около 40% от 
общите), следван от Иран (12,2%) и Казахстан (10,4%). Настоящите запаси + ресурси от барит в 
находище „Кремиковци“ са около 48,6 млн. тона (6,2%), което нарежда България на 4-то място в 
света (Таблица 5 и 6). Средногодишното производство на барит през периода 2019-2023 г. обаче е 
най-високо в Индия (2,43 млн. тона), следвана от Китай (2,32 млн. тона), Мароко (0,86 млн. тона) и 
Казахстан (0,66 млн. тона) (Таблица 2). 
 
 

 
 

Фиг. 7. Карта на света с местоположенията на баритовите находища 
и водещите страни в международната търговия с баритови суровини [14]. 

 
 

6.2. Видове находища в България. 

Баритовите минерализации са развити предимно в западна и северозападна България в рамките 
на раннопалеозойските акреционни блокове Западнобалкански и Свогенски, както и в по-малка 
степен в Краището, Западното и Централното Средногорие, Източните Родопи и Сакар. В страната 
са идентифицирани общо 33 баритови находища и рудопроявления [16, 17]. В 12 от тях 
(Кремиковци, Стара Загора, Кашана, Висок, Зверино-Елисейна, Трънско, Дивля, Сакарско, 
Стругарница, Владо Тричков, Сопово, Друмче) е добиван барит като основна суровина или попътно, 
а останалите са били обект на геоложки проучвания без изчисляване на запаси и добив на суровина. 
С изключение на Кремиковци, всички гореизброени находища са изчерпани и добивът е прекратен 
отдавна. 
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Баритовите находища в България се отнасят към 
следните три групи: 

• Пластови седиментни: В находище 
„Кремиковци“ баритът формира както големи 
собствени стратиформни, лещовидни и жилни 
рудни тела, така и повсеместно разпространена 
сред железните руди стратифицирана 
прожилково-впръсната барит-сулфидна 
минерализация. Асоцииращи минерали в 
първичните рудни тела са главно сидерит, кварц, 
калцит, феродоломит, анкерит и сулфиди на 
цветните метали. В зоната на супергенно 
изменение баритът асоциира с голямо 
разнообразие от вторични желязо-манганови 
оксихидроксиди. В България е известно само 
едно находище от този тип („Кремиковци“), но с 
много големи запаси и ресурси от барит. 
Разпространение: хидротермално-
седиментното (тип SEDEX) желязно(±Mn)-барит-
полиметално находище Кремиковци. 

• Пластови вулканогенни: Лещовидно рудно тяло с дължина 200 м и широчина 150 м, 
локализирано в сенонския вулканогенно-седиментен комплекс от пироксенови и пироксен-
амфиболови андезити близо до град Стара Загора в едноименната тектонска единица. 
Разпространение: баритовото находище Стара Загора 

• Жилни, метасоматични и на запълване на празнини: Находищата и рудопроявленията от този 
тип имат най-широко разпространение в България. Жилните минерализации са с дължина до 300 м 
и дебелина няколко метра. Известни са както единични жили, така и сложни жилни снопове. 
Баритовата минерализация, запълваща празнини, обикновено е привързана към брекчирани зони 
като цимент на скалните късове. По правило този тип баритова минерализация има относително 
еднороден минерален състав, доминиран от барит в асоциация с кварц, калцит, флуорит и редки 
сулфиди. Не е установена пряка връзка с магмено-тектонски събития в съответните региони. 
Разпространение: баритовите находища Кашана, Висок, Зверино-Елисейна, Трънско, Дивля, 
Сакарско, Стругарница, Владо Тричков, Сопово, Друмче и всички останали рудопроявления. 

Най-голямото баритово находище в България и Европа и едно от най-големите в света е 
„Кремиковци“, което се намира на около 12 км североизточно от покрайнините на гр. София. Това 
е комплексно желязно(±Mn)-барит-полиметално находище от тип SEDEX, вместено в среднотриаски 
доломитни варовици от Искърската карбонатна група. Съставено е от първични стратиформни и 
лещовидни сидеритови, хематитови и баритови рудни тела, разположени субпаралелно на 
вместващите скали и алохтонната повърхност на Кремиковския навлак, както и от тънки баритови 
жили и субвертикални тръбовидни тела с некондиционна сулфидна (предимно оловна) 
минерализация, частично или напълно променени в зоната на вторично окисление [18]. Голяма 
част от първичната сидеритова руда е претърпяла интензивна супергенна промяна през плиоцена, 
в резултат на което се е образувала огромна „шапка“ от вторични лимонитови руди. В резултат на 
това 2/3 от запасите от желязна руда в находището са представени от вторична лимонитова руда, 
около 20% - от първична сидеритова руда, и 13% - от първична хематитова руда. 

Държава Ресурси, млн. тона % от общите 

Китай 310.0 39.8 

Иран 95.4 12.2 

Казахстан 81.3 10.4 

България* 48.6 6.2 

Пакистан 38.8 5.0 

Турция 31.6 4.1 

Индия 26.9 3.5 

Мароко 22.6 2.9 

Русия 19.4 2.5 

Канада 10.6 1.4 

Други 93.8 12.0 

ОБЩО 779.0 100 

Таблица 5. Световни ресурси от барит в находища, 
подготвени за експлоатация [14] (вж. Таблица 6 за 
ресурсите в България). 
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Баритовата минерализация в находище „Кремиковци“ формира няколко големи пластови и 
лещовидни рудни тела с дебелина до 65 м в горните североизточните нива на находището. Баритът 
е представен от едрозърнести (до 20 см) плочести кристали с масивна текстура. Асоцииращи 
минерали са основно първичен сидерит (Fe/Mn=  4̴) и вторични желязо-манганови оксихидроксиди, 
кварц, доломит, сулфиди на цветните метали и продукти на тяхното вторично изменение. Баритът 
е широко разпространен както във всички типове железни руди, съдържащи 15÷20% BaSO4, така и 
във всички асоциации на полиметалната минерализация, където се среща като отделни 
субпаралелни и мрежовидно разклонени жили, прожилки, гнезда и импрегнации. Предполага се, 
че в днешния си вид находище „Кремиковци“, чиито граници са изцяло тектонски формирани, 
представлява само дистална (отдалечена от центъра) част от много по-голямо полиметално (Pb-Cu-
Zn) находище от тип SEDEX в дълбочина [19]. 

6.3. Изводи за потенциала на България. 

Запаси и ресурси от барит в България: Досега в България са добити общо около 6,3 млн. тона 
баритова суровина, 3,9 млн. тона от които в находище „Кремиковци“ (1962÷2003 г.) (Таблица 6) и 
2,4 млн. тона - от всички останали находища (1960÷1975 г.) [20]. Общото количество добит барит 
(BaSO4) се оценява на около 3 млн. тона.  

 
 

Таблица 6. Запаси и ресурси от барит (BaSO4) 
в желязно(±Mn)-барит-полиметалното находище Кремиковци [20, 21]. 

Типове руда Запаси от руда, 
хил. тона 

Средно съдържание 
на BaSO4, % 

Запаси/ресурси от 
барит, хил. тона 

Барит-съдържащи железни руди 

Хематитова 31 690 15,7 4 975,3 
Лимонитова I сорт 23 934 20,8 4 978,3 
Лимонитова 139 141 19,1 26 575,9 
Сидеритова 51 959 19,4 10 080,0 
Общо барит-съдържащи 
железни руди 

 
246 724 

 
18,9 

 
46 609,5 

Общо добити железни руди 
(1962-1995) 

 

~ 46 194 

 

~ 19 

 

~ 8 776.9 

Текущо състояние ~ 200 000 ~ 19 ~ 37 800 

Баритова суровина 

В основното находище 11 027 44,5 4 907,0 
Извън основното н-ще 17 867 42,2 7 539,9 
Общо баритова суровина 28 894 43,1 12 446,9 
Общо добита баритова 
суровина 

 

~ 3 900 

 

~ 43 

 

~ 1 677 

Текущо състояние ~ 25 000 ~ 43 ~ 10 770 

Общо 275 618  59 056,4 

ОБЩО (текущо състояние) ~ 225 000  ~ 48 570 
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След прекратяване на добива от „Кремиковци“ през 2003 г., в находището остават неиззети около 
25 млн. тона запаси от баритова суровина със средно съдържание на BaSO4 около 43%, т.е. още 
около 10,8 млн. тона BaSO4. Наред с това, железните руди от находището имат ресурси от 37,8 млн. 
тона BaSO4 или общо запасите + ресурсите на барит (BaSO4) в Кремиковци са около 48,6 млн. тона 
(Таблица 6). Следователно, само с находище „Кремиковци“ България се нарежда сред водещите 
страни по баритови ресурси в света и е безспорен лидер в Европа. Самото находище е сред най-
големите по отношение на доказани баритови запаси + ресурси в един локалитет. Наред с това, 
потенциалът на България за геоложки проучвания и откриване на нови големи и висококачествени 
баритови находища в няколко перспективни региона на страната е значителен. 

7. Доставка от вторични суровини в България, Европа и света. 

България: Барит в България се добива повече от 50 години главно от желязно(±Mn)-барит 
полиметалното находище „Кремиковци“. През периода 1962-2003 г. от открития рудник 
Кремиковци са иззети около 50 млн. тона железни руди, съдържащи средно 19% BaSO4, и около 4 
млн. тона баритова суровина (средно 43% BaSO4) (Таблица 6). От 1970 до 2023 г. чрез флотационно 
обогатяване са произведени над 1,5 млн. тона баритов концентрат (краен продукт), предназначен 
изцяло за сондажни цели. Но голяма част от добития барит е депонирана като отпадъчен продукт в 
огромното хвостохранилище на „Кремиковци“, тъй като той всъщност е нежелан примес в 
суровината за получаване на железен концентрат. 

Понастоящем бившето хвостохранилище на „Кремиковци“, което съдържа над 40 млн. тона 
преработен финозърнест материал, представлява огромно техногенно находище на барит. То е 
отдадено на концесия на „БАРИТ МАЙНИНГ“ ООД, дъщерно дружество на „РУА Груп България“, за 
добив, преработка и производство на барит и желязо-манганов концентрат. Компанията 
произвежда годишно 120-150 хил. тона барит и около 250 хил. тона  желязо-манганов концентрат 
от „отпадъка“ на „Кремиковци“ [7]. По всичко изглежда, че добивът на барит от вторичен 
„отпадъчен“ материал в България е уникален. Досега не са известни други случаи на производство 
на барит от вторични материали или рециклиране в Европа и света. 

8. Преработка на барит с примери от България. 

В България през периода 1970-2003 г. баритов концентрат се произвежда само от находище 
„Кремиковци“. Той е предназначен единствено за сондажни цели. Баритовият концентрат се  
получава от две технологично различни суровини: (i) фините прахове от пещите за магнетизиращо 
пържене на желязната руда, и (ii) суровата (непреработена) баритова суровина [22]. Двете 
технологични суровини се различават по физикохимични характеристики и изискват различни 
схеми на обогатяване. За тази цел в обогатителната фабрика на „Кремиковци“ са разработени и 
използвани оригинални български технологии и реагентни режими. От 1970 г. по флотационна 
схема при 35оC се извлича баритов концентрат от праховете, получени при пърженето на желязната 
руда в ротационни барабанни пещи. Съдържанието на BaSO4 в концентрата е над 90% при 
извличане около 70%. Суровата баритова суровина е обогатявана по друга сравнително проста 
флотационна схема без нагряване на пулпа и с използване на български реагент BBK. Обединеният 
баритов концентрат от двата типа технологични суровини (около 140 хил. тона годишно) е бил 
предназначен за износ на цена 56÷63 валутни лева за тон в зависимост от показателите на продукта 
съгласно отрасловата нормала (екстра, 1-во, 2-ро или 3-то качество). През 1990 г. основната схема 
на обогатяване на кремиковската желязна руда се променя от магнетизиращо пържене на 
високоинтензивна полиградиентна магнитна сепарация. Наред с това е разработена и нова 
флотационна схема на обогатяване на суровата баритова суровина до висококачествен баритов 
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концентрат (BaSO4 > 95%) с възможност за използване в химическата промишленост [23, 24]. В 
продължение на над 50 години от находище „Кремиковци“ се добиват главно  железни руди и 
барит. До началото на века то е основен суровинен източник за българската стоманодобивна 
промишленост. Понастоящем находището е дадено на концесия за добив на железни руди и барит 
до 2035 г., но миннодобивни дейности в него не се извършват. 

От 2011 г. бившето хвостохранилище на „Кремиковци“ е отдадено на концесия и „БАРИТ МАЙНИНГ“ 
ООД, дъщерно дружество на „РУА Груп България“, започва производство на барит и желязо- 
манганов концентрат, използвайки съвременна безотпадна обогатителна технология. 

Хвостохранилището съдържа над 40 млн. тона вторичен финозърнест материал, доминиран от 
огромно количество барит и в по-малка степен - железни и/или манганови оксихидроксидни 
минерали. Използваната от „РУА Груп България“ технология позволява извличането на първия 
„зелен барит“ в света, прилагайки съвременна обогатителна схема за получаване на три крайни 
продукта - барит, гипс и желязо-манганов концентрат, чрез безотпадна преработка и затворена 
водна система с нисък въглероден отпечатък (Фиг. 8). Компанията подкрепя целите на Европейския 
зелен пакт, устойчивото развитие и стандартите за екологично, социално и корпоративно 
управление, за да се превърне в предпочитан партньор за индустриите, насочени към бъдещето [7]. 

 

Фиг. 8. Усъвършенствана обогатителна технология за производство 
на „зелен барит“, желязо-манганов концентрат и гипс от „РУА Груп България“ [7]. 

 

9. Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността. 

Баритът се счита за екологично чист материал, тъй като е природен продукт, има много ниска 
разтворимост и не подлежи на регистрация съгласно регламента REACH на ЕС [6].  



 

Работен пакет I.1. Потенциал на България за КСС  

ННП КРИТИЧНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ СУРОВИНИ ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

18 

Не са установени неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве, свързани с добива и 
преработката на барит. Екологичните здравни проблеми произтичат най-вече от разрушаването на 
вместващия скален масив и свързаните с него минерализации, отколкото от самия барит [13]. 

Няма доказателства, че бариевите съединения са канцерогенни или причиняват генотоксичност при 
хора или животни. Съдържанието на барий в питейната вода, храната и почвата рядко е достатъчно 
високо, за да представлява риск за човешкото здраве. Не са известни неблагоприятни 
токсикологични ефекти на бария върху растенията или дивата природа в близост до баритови 
рудници или другаде [13]. 

10. Нормативни изисквания, свързани с производството, употребата и преработката на 

барит. 

Няма информация за наличие на нормативни изисквания, свързани с производството, употребата 
и преработката на барит. 

11. Тенденции в изследванията и разработките. 

Тенденции в развитието на баритовата промишленост: 

• Разработване на големи и уникални баритови находища, предимно комплексни барит-
съдържащи – пластово-седиментни, полиметални, барит-флуоритови, карбонатитови и др. 

• Проучване и преоценка на техногенни находища – хвостохранилища и отвали на рудници и 
обогатителни фабрики, в които след дългогодишна експлоатация е натрупано голямо количество 
барит в промишлени концентрации 

• Регенерация на барит от отпадъчни сондажни разтвори 

• Производство и употреба на нови синтетични заместители на барит 
Фактори, влияещи върху търсенето, предлагането и потреблението: 

✓ Нарастващо търсене на барит в нефтодобивното сондиране и като пълнител, съпроводено с 
криза в автомобилната промишленост 

✓ Спад в търсенето на химикали поради преминаване към LCD/плазмени телевизори и 
компютърни екрани, които използват по-малко барит, но нарастване на употребата в 
електрокерамиката, строителната индустрия и за диелектрици 
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