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1. Резюме 

Флуоритът (CaF₂), известен в търговската практика като флуоршпат, е важна индустриална 

суровина с широко приложение в металургията, химическата промишленост, производството на 

стъкло и керамика, както и във високотехнологични области като оптика, лазерни технологии и 

ядрената енергетика. На пазара се различават основно два класа – киселинен (acidspar) и 

металургичен (metspar). Световното производство на флуорит е концентрирано основно в Китай, 

Мексико и Монголия, като през последните години се наблюдава нарастване на цените и търсенето 

на суровината. В Европейския съюз потреблението надвишава собственото производство и регионът 

е силно зависим от внос, а възможностите за рециклиране на флуора са ограничени. 

В България флуорит се е добивал периодично още от първата половина на XX век, като най-

значителният добив е осъществяван през периода 1960–1985 г. от находищата Славянка и Михалково. 

В страната са известни редица флуоритови и флуорсъдържащи находища, сред които Михалковското 

рудно поле, Славянка, Югово, Устрем и Чипровци (Лукина падина). Геоложки те се представят основно 

от жилни и пластообразни минерализации, формирани предимно от хидротермални процеси. Част от 

тях съдържат богати руди с високо съдържание на CaF₂, докато други представляват комплексни 

находища с участие на барит, сулфиди и други минерали. Въпреки значителните ресурси, след 2016–

2019 г. добивът на флуорит в България е прекратен и страната престава да участва в снабдяването на 

ЕС с тази суровина. 

Наличните данни показват, че България разполага с потенциал за възобновяване на добива, 

особено при благоприятни пазарни условия и допълнителни геолого-проучвателни дейности. Особен 

интерес представляват находища като Славянка, чиято суровина притежава характеристики, 

подходящи за производство на оптичен флуорит с приложения в научни и високотехнологични 

отрасли. Развитието на този потенциал обаче изисква инвестиции, технологичен капацитет и 

съобразяване с екологичните и здравни аспекти, свързани с добива и преработката на флуорни 

съединения.  

 

2. Основни характеристики и приложения. 
Флусшпат или флуоршпат (Flusspat; Flußspat; Fluorspar) е търговското наименование на минерала 

флуорит (CaF2), който съдържа елемента флуор (F). Флуорът е силно реактивен газ, който не се среща 

като свободен елемент в природата, но лесно реагира с почти всички други елементи. Използва се в 

широк спектър от химически приложения и продукти, включително съединения на натриев флуорид в 

паста за зъби, флуороводородна киселина и съединения на уранов хексафлуорид, използвани за 

обогатяване на уран за ядрени горива. Флуоритът се използва като флюс в стоманодобивната и 

алуминиевата промишленост и за производството на киселини. Флуорполимерите намират 

приложение за покритие на съдове за готвене и за направа на кабелна изолация. Флуоритът се 

използва като добавка за получаване на непрозрачен бял или оцветен емайл. Същият намира 

приложение при производството на матови, млечни и оцветени стъкла. Продукти, изработени от 

синтетични CaF2 кристали с характерни оптични характеристики се ползват в оптическата 

https://www.mindat.org/min-7468.html
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промишленост за направа на прозорци и лещи, работещи в обхвата на ултравиолетовите и 

инфрачервените спектри и в лазерните технологии. 

 

3. Преглед на веригата на приложения, добив, преработка, търсене, предлагане и 

заместване 
Фигура 1 показва опростена схема на веригата приложения на флусшпата, придружена с някои 

количествени показатели (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 1. Опростена верига на стойностите и приложенията на флуоршпат в ЕС. 

 

На етап минен добив флуоршпатът се оценява в два класа  киселинен клас „AG“  acidspar, (приемайки, 

че съдържа 97% CaF2, код CN8 25292200) и металургичен клас „MG“  metspar, (приемайки, че съдържа 

84% CaF2, CN8 код 25292100). На етапа на обработка са приети следните продуктови съдържания; 

флуороводород (HF, 95% съдържание на F, HS 281111); криолит (Na3AlF6, 54% съдържание на F, HS 

282630) и алуминиев флуорид (AlF3, 68% съдържание на F, HS 282612). 

 
Таблица 1. Предлагане (добив) и търсене на флуоршпат (metspar и acidspar) в метрични тонове, средно за 2016-

2020 г. (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 
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Цени: Цените на флуоршпата зависят от класа на продукта и страната-производител като Китай, Южна 

Африка и Мексико са най-големите износители. Флуоритът се търгува в рамките на годишни договори 

с фиксирана цена, като по този начин нестабилността на цените на определени пазари (напр. промени 

в цените в Китай и Южна Африка между 2012 г. и 2014 г.) няма пряк ефект върху световните цени. 

Освен това ЕС е увеличил производството на флусшпат за да стане по-независим от пазарните 

покачвания на цените. 

Фигура 2. Средна годишна 
цена на флуоршпат между 
2000 г. и 2020 г. (USGS, 
2021 г., 

(SCRREEN2_factsheets_ 
FLUORSPARupdate, 2023)* 
 
* Стойностите в евро/кг се 
конвертират от 
оригиналните данни в 
щатски долари/кг, като се 
използват средните годишни 
референтни обменни 
курсове на евро от 
Европейската централна 

банка 

(https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxrefgraphusd.en.html)  
 
 
Средните годишни цена (US$/kg) на флуоршпат (клас „AG“  acidspar) между 2021 г. и 2024 г. (USGS, 2025 
г.) са както следва: 2021 г.–322; 2022 г.–387; 2023 г.–429; 2024 г.–470, т.е. бележат четиригодишен 
възход с над 45 % ръст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3. Снабдяване с флуоршпат в ЕС и глобален минен добив (актуализация) 
(SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). RoW – останалите страни от света. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
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Първично снабдяване: Световното годишно производство на флуоритови руди средно между 2012 г. 
и 2016 г. е около 6 400 милиона тона (Mt) съдържание на CaF2, извлечено главно в Китай и Мексико. 
Световното производство през 2020 г. е 7,6 Mt. Основните страни производителки са Китай (57%), 
Мексико (16%), Монголия (9,5%), Южна Африка (4,2%) и Виетнам (3,2%) (USGS 2021; 
SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). През 2024 г. световното производство на флусшпат се 
оценява на 9,5 Mt в сравнение с 9,53 Mt през 2023 г. (USGS, 2025 г.). През 2024 г. минният добив на 
Китай беше най-големия в света  5,9 милиона тона флуорит. На второ и трето място са Мексико и 
Монголия с по 1200 тона, (USGS, 2025 г.). 
 
Вторично снабдяване: Флуорът се рециклира само в незначителна степен, тъй като употребата му е 
разсейваща по характер, или рециклирането не е осъществимо (Sundqvist Oeqvist, Pr. Lena et al., 2018). 
 
Заместване: В сектора за производство на желязо и стомана съществуват заместители, но идват със 
загуба на производителност. Възможни алтернативи са калциев алуминат/хлорид, шлака от топене на 
алуминий, боракс, железни оксиди, манганова руда, силициев пясък и титанов оксид (Tercero Espinoza, 
2015). В добива на алуминий на основата на електролиза флусшпатът не може да бъде заменен, но 
процесите на карботермична редукция без флуорит са възможни (Tercero Espinoza, 2015). 
Флуоросилициевата киселина (FSA) се използва като алтернатива на флуоршпат при производството 
на AlF3 и HF. Поради различни физични свойства, AlF3, произведен от FSA, не се замества лесно с AlF3, 
произведен от флуоршпат (USGS, 2025 г.). 

4. Търсене и потребление в Европа и България. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ НА флуоршпат в ЕС: 
МЕТАЛУРГИЯ 
Флуоритът се използва като флюс в пещи за производство на желязо и стомана, където носи различни 
ползи за процеса на топенето (Bide, 2011). Освен това AlF3 и криолитът се използват за обработка на 
алуминий, а флуороводород (HF) намира приложения за декапиране/ецване. 
 
ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 
Флуорохимикалите се използват за производството на хладилни агенти за хладилни и климатични 
инсталации в автомобили или други превозни средства (напр. военни) и в термопомпи. 
 
ТВЪРДИ ФЛУОРПОЛИМЕРИ 
Твърдите флуорполимери се използват за незалепващо покритие на съдове за готвене, изолация на 
кабели в домакинските електрически уреди, в осветителната промишленост, телекомуникации, 
аеронавтика, ядрени, военни, горивни клетки, както и за мембрани. 
 
ФЛУОРОХИМИКАЛИ 
Флуорохимикалите се използват под формата на неорганични флуорни съединения, както и 
флуороаромати във фармацевтична промишленост (напр. анестетици) и агрохимикали. 
Хидрофлуоровъглеродите се използват като аерозолни флаконни пропеленти, разпенващ агент за 
пяна и за пожарогасители (Bide, 2011). 
 
ЯДРЕНО УРАНОВО ГОРИВО 
Урановият хексафлуорид (UF6) се използва като ядрено ураново гориво. 
 
РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ 
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Водородният флуорид (HF) се използва като катализатор в процеса на алкилиране за рафиниране на 
нефт. 
 
СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ИНДУСТРИЯ 
Флуоритът се използва в стъкларската и керамичната промишленост за производство напр. на лещи, 
висококачествена оптика, опалово стъкло или непрозрачни емайли (Bide, 2011). 
 

Таблица 2. Употреби и възможни заместители (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023) 
 

 
 

 
ЗАМЕСТИТЕЛИ 
 
МЕТАЛУРГИЯ 
В сектора за производство на желязо и стомана има заместители, но те идват със загуба на 
производителност. Възможни алтернативи са калциев алуминат/хлорид, шлака от топене на 
алуминий, боракс, железни оксиди, манганова руда, силициев пясък и титанов оксид (Tercero Espinoza, 
2015; SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). При производството на алуминий, базирано на 
електролиза, флуоршпатът не може да бъде заменен, но са възможни процеси на карботермична 
редукция без флуоршпат (Tercero Espinoza, 2015). 
 
ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ 
Има голям натиск за заместване на флуора, използван в много индустрии, особено в сектора на 
климатиците и хладилниците, с по-щадящи околната среда варианти (Bide, 2011). Тези алтернативни 
материали включват въглеводороди като пропан. Поради ниския им потенциал за глобално затопляне, 
хидрофлуороолефините (HFO-1234ze, HFO-1234yf, HFO-1233zd) и смесите на базата на HFO са най-
вероятният заместител на флуоровъглеродите (The Chemours Company, 2016). 
 
ТВЪРДИ ФЛУОРПОЛИМЕРИ 
Алтернативните материали за твърди флуорополимери включват пластмаси, неръждаема стомана, 
керамика и алуминий (The Chemours Company, 2016). Тези алтернативи могат да покажат по-ниска 
производителност (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 
 
РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ 
HF изгражда флуороводородна киселина, когато е в разтвор. Киселината, произведена във фосфатни 
заводи, може да замени флуоршпата за производството на киселина 
(SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 
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Таблица 3. Съответни търговски кодове по Комбинирана номенклатура (КН) на Евростат за флуоршпат. 
 

 
 

По-долу са представени фигури и таблици, взети от информационния бюлетин SCRREEN2 FACTSHEETS 
– CRMS 2023 (https://scrreen.eu/crms-2023/) . Информацията в тях отразява употребата на флусшпат и 
някои негови производни продукти в ЕС, както и данни за търсенето, производството, вноса и износа 
и съотношенията помежду им за указаните времеви периоди. SCRREEN е проект за укрепване на 
стратегията на ЕВРОПА ЗА КРИТИЧНИ СУРОВИНИ. Мрежата SCRREEN се управлява от проекта Horizon 
Europe SCRREEN3, който се координира от Френското геоложко и минно изследователско бюро 
(BRGM). 
 

Фигура 4: Използване на флуоршпат в ЕС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 5 Търговски потоци в ЕС на флуоршпат с 
киселинен клас от 2000 г. до 2021 г. (въз основа 
на Евростат, 2021) 

https://scrreen.eu/crms-2023/
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Фигура 6 Търговски потоци в ЕС на 
флуоршпат от металургично качество от 
2000 г. до 2021 г. (въз основа на Евростат, 
2021 г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 7. Флуорит (CN 25292200 Fluorspar 
AG и CN 25292100 Fluorspar MG) 
очевидно потребление в ЕС на етапа на 
добив. Производствените данни от WMD 
(2022) са налични за 2008-2020 г. 
Потреблението се изчислява в 
съдържание на флуор (производство в 
ЕС+внос-износ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 8. Флуорит (CN 281111 
Флуороводород, CN 282612 Флуориди; 
на алуминий и CN 282630 синтетичен 
криолит) очевидно потребление в ЕС на 
етап на обработка. Налични са данни за 
производството на флуороводород за 
2008-2020 г. и на флуориди; 
флуоросиликати; флуороалуминати за 
2008-2018 г. от Eurostat Prodcom (2021 
г.). Данните за вноса на флуороводород 
са налични за 2000-2014 г., 2016-2020 г. 
и данните за износа за 2000-2009 г., 
2012-2016 г., 2018-2019 г. от 
UNComtrade. Импортни данни за 
флуориди; наличен алуминий за 2000-
2012, 2014 и 2016-2020 г. и данни за 

износ за 2000-2009, 2012-2015 и 2019 г. Данни за внос и износ за синтетичен криолит са налични за 2000-2020 г., 
с изключение на данните за внос през 2018 г. Потреблението се изчислява в съдържание на флуор (ЕС 
производство+внос-износ). 
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Видно от изложените данни, че търсенето на флуоритова суровина в страните от Европейския съюз 
надхвърля вноса, както и производството на продукти-производни от нея. 
      ****** 
У нас, до 1944 г. флуоритът е добиван епизодично и в неголеми количества (не повече от 4 хил. t). 
Между 1960 – 1985 г. добивът на суровината от две находища (Славянка и Михалково) достига 10 хил. 
t годишно, а през някои години надхвърля 20 хил. t (Тодоров, 1989). Структурата на потребление на 
добивания флуорит през 1970 г. е следния: за износ – 74 %, за черната металургия – 14,9 %, за 
стъкларската промишленост – 9,6 %, и за химическата промишленост, керамиката и останалите 
отрасли – общо 1,5 % (Тодоров, 1989). След настъпилите обществено-икономически промени в края 
на осемдесетте години на миналия век няма публикувани надеждни източници за структурата на 
потребление на флуоритовата суровина, у нас. 

 

5. Доставки в Европа и България. 
 
Веригата за доставка на флуоршпат в ЕС включва проучване, добив, обработка и преработка 
(производни продукти). 
Проучване: Находища са открити в няколко държави в ЕС. Сред тях са Германия, Франция, Испания, 
Италия, България и др. 
Етап на добив: ЕС остава много зависим от вноса на флуоршпат на етапа на добив, с зависимост от 
вноса от > 70% през 2019 г. Производството в ЕС на първичен флуоршпат (съдържание на CaF2) през 
периода 2016-2019 г. варира между 446 kt и 547 kt, докато добивът през същия период варира между 
193 kt и 253 kt. Размерът на износа на ЕС в периода 2016-2020 г. варира между 53 kt и 106 kt. В ЕС няма 
производство на металургичен флуорипат. Добивът на флуоршпат в ЕС се извършва главно в Испания, 
Германия и България (WMD, 2019 г.). Имаше известен добив във Франция и Италия, но и двете 
дейности бяха прекратени през 2006 г. Мина за флуоршпат в България беше затворена в началото на 
2016 г. (вж. субсекция 5.3.), отнемайки от пазара приблизително 30 kt годишно производствен 
капацитет в ЕС. Това оказва влияние върху зависимостта на ЕС от внос 
(SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 
 
Световноизвестните запаси от флуоршпат се оценяват на около 320 милиона тона CaF2. Китай има най-
големите запаси от флуоршпат в света, следван от Мексико и Южна Африка (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Световни запаси и добив на флуоршпат (kt) (USGS, 2025) 

          Минен добив Запаси 
2023  2024 2025 
United States  NA  NA  NA 
China  6,000  5,900  86,000 
Germany  100  100  NA 
Iran  121  120  7,600 
Mexico  1,160  1,200  68,000 
Mongolia  1,210  1,200  34,000 
Pakistan  55  52  NA 
South Africa  345  380  41,000 
Spain  165  160  15,000 
Thailand  48  76  3,600 
Vietnam  146  110  16,000 
Other countries  180  170  46,000 
World total (rounded)  9,530  9,500  320,000 
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Данните за ресурсите за някои държави в Европа са налични в Minerals4EU (2019), но не могат да бъдат 
сумирани, тъй като са частични и не използват един и същ код за отчитане (Таблица 5). 

 
Таблица 5. Данни за ресурсите за ЕС, събрани в European Minerals Yearbook (Minerals4EU, 2019; 

SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023) 

 
 
На интернет сайта на Министерския Съвет (Портал за обществени консултации) е публикуван 
безсрочен документ, касаещ Националната стратегия за развитие на минната индустрия. 
(https://www.strategy.bg/bg/strategy-documents/971). Стратегията е разработена от Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество с:  
 
1. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - София 
2. Минен университет „Леобен” - Австрия 
3. Геологически институт на Българската академия на науките 
4. „Минпроект” ЕАД - София 
5. „НИПРОРУДА” ООД - София 
6. „БТ–Инженеринг” ЕООД - София 
7. Правна кантора „Евролекс България”. 
 
Публикувана е през 2015 г. и има хоризонт и визия до 2030 г. 
 
От данните в Стратегията става ясно, че към момента на написването и България разполага с 
количество от 933,5 хил. т. запаси от флуоритна суровина, в това число 623,9 хил. т. в експлоатация. 
Съобщеният добив за годините 2011, 2012, 2013 и 2014 е съответно – 31.8, 69,7, 69,7 и 138 хил.т. 
(Приложение 1 на документа, стр 29). 
 
През 2019 г. Правителството прекрати концесионен договор за добив на флуорит в Чипровско 
(https://medianews.bg/bg/a/pravitelstvoto-prekrati-kontsesionen-dogovor-za-dobiv-na-podzemni-
bogatstva). Става въпрос за находище „Лукина падина“, намиращо се на територията на община 
Чипровци, област Монтана. През юли 2005 г. за него е сключен концесионен договор с „Н и Н 
Трейдинг“ ООД, гр. Карара, Италия. От февруари 2011 г. правата и задълженията по концесията са 
прехвърлени изцяло на „България Флуорит“ ЕООД, гр. София. Производствената дейност е прекратена 
от януари 2016 г. В доклада на USGS (2019), касаещ Минералната промишленост на България за 2015 
г. се посочва изчислено производство на флуоршпат от 20 000 т., а за следващата – 2016 г. – 2 т. За 
следващите години до 2019, включително – няма данни за добив и производство.  
 

https://medianews.bg/bg/a/pravitelstvoto-prekrati-kontsesionen-dogovor-za-dobiv-na-podzemni-bogatstva
https://medianews.bg/bg/a/pravitelstvoto-prekrati-kontsesionen-dogovor-za-dobiv-na-podzemni-bogatstva
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В окончателния доклад за Проучването на списъка на Критични суровини за ЕС (2020) (Study on the EU’s 
list of Critical Raw Materials (2020)) под номер 122 е поместена фигура, представена тук като Фигура 9. 
От нея се вижда, че за 2019 г. България доставя 10% от общото за ЕС снабдяване с флуорит (Етап на 
добив) или около 84 хил. т. Независимо от някои разминавания в данните от USGS (2019) и (Study on 
the EU’s list of Critical Raw Materials (2020) става ясно, че след тази година (по-вероятно е това да става 
още през 2017-2018 г.) България престава да бъде участник в снабдяването на ЕС с флуоршпатова 
суровина. 
 
В хранилището на Националната геоложка служба към отдел Природни ресурси и концесии на 
Министерство на енергетиката на Република България се съхраняват доклади с информация за етапите 
на развитие на геолого-проучвателните дейности и минно-добивните работи за много от 
флуоритовите находища в страната ни. Като цяло, данните потвърждават онези, публикувани в 
Националната стратегия за развитие на минната индустрия на България от 2015 г. Кратки сведения за 
сегашното (към момента на написване на докладите) състояние за някои от по-големите находища по 
отношение на запаси, ресурси, съдържания и перспективи са поместени в глава 5.2. на настоящия 
обзор. 

 
 
 
 През 2020 г. флуоршпат се е добивал само в 3 страни от ЕС: Испания е най-големият 
производител с около 185 000 тона, следвана от Германия (65 000 тона) и Италия (50 000). Малкият 
добив в България (4400 тона) беше прекъснат след 2016 г. 
 Данни за обработка и производство на производни продукти от флуоршпат са представени на 
фигури 6-8. 
 
ДОСТАВКА ОТ ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ/РЕЦИКЛИРАНЕ 
Флуоритът се рециклира само в малка степен, тъй като употребата му е разсейваща или рециклирането 
не е практично (Sundqvist Oeqvist, Pr. Lena et al., 2018). Флуоритът обикновено не се възстановява от 
промишлени продукти като кремъчно стъкло, емайли и изолация от фибростъкло, тъй като е силно 
диспергиран в тези приложения. Теоретично е осъществимо ограниченото рециклиране на флуоршпат 

Фигура 9: Снабдяване на ЕС с 
флуоршпат на етапа на добив 

(киселинно качество и металургично 
качество) (Eurostat Comext 2019a). 



 

Работен пакет I.1. Потенциал на България за КСС;  
 

ННП КРИТИЧНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ СУРОВИНИ ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

14 

от излезли от употреба продукти. Въпреки това, няма информация за текущи операции по 
рециклиране в ЕС и по света (Sundqvist Oeqvist, Pr. Lena et al., 2018). 
 
ИНДУСТРИАЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ (НОВ СКРАП) 
Въпреки че самият флуоршпат не може да се рециклира, няколко хиляди тона синтетичен флуоршпат 
се възстановяват всяка година по време на обогатяването на уран (както и декапиране на неръждаема 
стомана и алкилиране на петрол). В случая на производителите на алуминий, флуороводородна 
киселина (HF) и флуориди се възстановяват по време на операциите по топене (USGS, 2015). В сектора 
на климатизацията и охлаждането близо 60-70% от флуорохимикалите се рециклират (The Chemours 
Company, 2016) (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 
 
ПРЕРАБОТКА НА ФЛУОРШПАТ (ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ) 
 Няма официални данни за световното предлагане на обработен флуоршпат или за неговите 
компоненти: на флуороводородна киселина (HF), криолит (Na3AlF6) и алуминиев флуорид (AlF3). Въз 
основа на експортното количество на обработен флуоршпат, отчетен от UNComtrade (2019), средният 
годишен обработен флуоршпат през периода 2012-2016 г. е 839 kt годишно съдържание на флуор (вж. 
още Фигура 9). Както е показано на фигура 10, производството на обработен флуоршпат е 
концентриран главно в Китай (34%) и Мексико (16%). 
 

 
 

Фигура 10. Глобално и европейско производство (ЕС) на продукти от флуоршпат, в съдържание на флуор. 
Средно за периода 2012-2016 (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 

 

6. Флуоритови находища 

 

6.1. Основни видове находища: Европа и света 

Въз основа на съдържанието на CaF2 (%) флуоритните руди се делят на богати (над 50), средни и 
обикновени (50–30) и нискокачествени (по-малко от 30). Въз основа на размера на запасите (CaF2, 
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милиона тона), находищата се поделят на много големи (над 2), големи (2–0,5), средни (0,5–0,1) и 
малки (по-малко от 0,1). 
Основните геоложки типове находища на флуоритни руди са хидротермални (жилни и стратиформни), 
грейзенови, карбонатитни и хидротермални седиментни. Жилните и стратиформните находища от 
хидротермален тип съдържат 88,6% от световните запаси от флуорит (в Русия - Уртуй; в Мексико - Пико 
Етеро; в Китай - в провинциите Хубей и Дзянси). Находищата на флуорит с редки метали от грейзенов 
тип представляват 7,5% от световните запаси (в Русия - Вознесенское; в Узбекистан - Шабрез; в САЩ - 
Лост Ривър). Находищата от карбонатитов тип включват 2% от световните запаси на флуорит (в Русия - 
Большетангинское; в Бразилия – Mату Прету). Баритните флуоритни находища от хидротермално-
седиментен тип съставят 1,9% от световните запаси (в Италия - Пянчиано; в Испания - Сиерра де Баса). 
 
В допълнение към основните геоложки типове находища на флуоритна руда, в някои страни са 
идентифицирани малки глинесто-флуоритни остатъчни находища на кората на изветряне на 
флуоритизирани варовици (Покрово-Киреевское - Украйна). Флуоритът също се извлича като 
страничен продукт от комплексни полиметални находища. и други метални руди. 
 
Потвърдени световни запаси от флуорит (за 47 страни; 2-ра половина на 2000-те гг.) - 218,44 милиона 
тона. Най-големите (милиона тона): в Южна Африка (41), Мексико (32), Русия (24,9), Китай (21), 
Монголия (12), Казахстан (6,1), Виетнам (4,5) https://old.bigenc.ru/geology/text/4716215.  

 

6.2. Видове находища в България 

 
У нас, според минералния си състав находищата и рудопроявленията с флуоритова минерализация 
условно се поделят на флуоритови и флуорсъдържащи (Тодоров, 1989). 
 
Като флуоритови се означават онези от тях, в които флуоритът е основен полезен компонент за 
рудните тела. Другите минерали са кварц и карбонати, докато баритът и сулфидите са в по-малки 
количества. Примери за такива са находищата от Михалковското и Палатското рудни полета, 
рудопроявленията Зидинци, Чеканец (Руенско рудно поле), Черешките (Смилянската минерализирана 
площ) (Попов и Попов. 2022).  
 
Към флуоритсъдържащите се отнасят минерализациите на други типове суровини (метални и 
неметални), в чиито проявления флуоритът образува по-значителни натрупвания. Такива са най-често 
различни сулфидни (Устрем, Чипровци, Югово, Доспат и др.) и баритни (Трънско, района на Зверино-
Елисейна и др.). Като самостоятелен източник на флуоритова суровина те не представляват интерес. 
Изискват комплексно усвояване на полезните изкопаеми. 
 
Познати са и находища и отделни рудни тела от смесен тип (Югово). 
В зависимост от формата на рудните тела и типа на вместващите скали се отделят два структурно-
морфоложки типа находища: жилен и пластообразен. 
 
Жилният тип е представен от малки (до 200 m) и неиздържани по посока и наклон жили с дебелина 
до 1-2 и рядко повече метра (най-често под 1,0 m). Вместващите скали могат да са: метаморфити, в 
които жилите са по-издържани; пясъчници, конгломерати и глини на седиментните формации. Според 
строежа си могат да бъдат прости (единични и обикновено с добре очертани граници) и сложни 
(няколко паралелни и субпаралелни жилни зони и тела с променяща се дебелина). Различават се и 
минераложки типове: кварц-флуоритов (Славянка; част от телата в Югово; Черешките и др.); 
карбонат-флуоритов (някои от жилите в Югово); барит-флуоритов (Трънско, Рибаришки разлом, 

https://old.bigenc.ru/geology/text/4716215
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Зверино-Елисейна, единични тела в Югово и т.н.); флуорит-барит-сулфиден (Устрем, Югово, 
Брайковица, Дрангово и др.). Най-високо е съдържанието на флуорит в минерализациите от кварц-
флуоритовия тип (средно 80 %).  
 
Пластообразния тип обхваща минерализации с флуорит, образувани по метасоматичен път сред 
карбонатни скали. Телата са пластообразни, лещообразни; гнездовидни и неправилни по форма. Най-
големи са находищата и рудопроявленията в Михалковското рудно поле с максимални размери 
400х100 m и средна дебелина 2-5 m. Съдържанието на флуорит в тях е под 50 % (средно 42 %). Други 
представители са Чипровци, Доспат и едно от телата на находище Югово. По минерален състав се 
отделят следните два типа: кварц-карбонат-флуоритов (Михалковски находища, Чипровци, 
Зидинци) и флуорит-барит-сулфиден (Чипровци, Югово, Доспат).  
 
Макар и по-малко на брой като находища и с по-ниско съдържание на флуорит балансовите запаси на 
флуоритова суровина у нас са съсредоточени в пластообразния тип минерализации – почти ¾ от тях 
(Тодоров, 1989). 
 
ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩАТА (по Тодоров, Т. 1989 и Попов, П., К. Попов. 2022) 
 
Михалковско рудно поле. Намира се в землището на с. Михалково, Смолянско. Флуоритови са 
находищата „Нейчов чифлик“, „Гагови ниви“, „Петвар“, „Кирезлика“, „Минерален извор“ и „Баалъка“ 
и редица рудопроявления („Котешница“, „Щребел“ и др.). Главен минерал е флуорит, а второстепенни 
– каолинит, метахалуазит, хидрослюда, рядко барит, доломит, опал, литиофорит, гьотит (?), галенит, 
сфалерит, пирит, халкопирит и молибденит. Флуоритовата суровина е определена като кварц-
флуоритова. 
 
Основна вместващи скали на орудяванията са гнайсите от Богутевската свита и биотитовите гнайси и 
мрамори от Въчанската свита. Характерен за района на рудното поле е добре изразеният блоков 
строеж, обусловен от три главни системи от разломи, като флуоритовата минерализация е свързана с 
главната – север-северозападна (320-350º). Минерализираните зони са с максимална дебелина 15-20 
m и представляват метасоматични съгласни и полегати залежи от кварц-джаспероидни брекчи, 
вместени в зоните на междуформационните скъсвания и разслоявания между карбонатните и 
алумосиликатните скали. Вътре в тях като гнезда, джобове, лещи и тела с неправилна форма и 
различна големина (5-20 m) се обособяват отделните флуоритови тела (фигура 11. по Тодоров, 1989).  
 
По геохимични данни се приема средногорноолигоценска възраст на орудяването. Флуоритовата 
минерализация е образувана на неголяма дълбочина (200-1000 m), като амплитудата между най-
високия и най-ниския оруден мраморен хоризонт е 500-700 м. 
 
Флуоритът е открит през 1937 г. Находищата „Гагови ниви“ и „Кирезлика“ се разработват в периода 
1941-1943 г. След прекъсване през 1949 г. добивът е възобновен за да обхване в следващите години 
„Петвар“, „Нейчов чифлик“, „Минерален извор“ и др. От средата на 60-те години започват нови 
геолого-проучвателни работи в района, съпроводени с геоложко и структурно картиране в мащаби 
1:25000 и 1:10000. 
 
Към 1999 г. е извършено преизчисляване на запасите от калциев флуорит за участъци „Кирезлика“ и 
„Петвар-Изток“, основано единствено на плана на опробване и като е отчетана напредналата 
експлоатация и липсата на достатъчно документация (Воденичаров, 1999). За първия участък са 
установени около 110 000 т руда (доказани и вероятни запаси) със съдържание на CaF2 около 40% 
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(обикновени руди). При „Петвар-Изток“ става дума за 2 400 т руди (доказани запаси) със съдържание 
на CaF2 около 43%. В доклада има информация и за други находища от Михалковското рудно поле, 
както следва: „Нейчов чифлик“ – ликвидиран; „Котешница“ - няма промишлено орудяване; „Баалъка“ 
– около 10 000 т извънбалансови руди; „Гагови ниви“ – ликвидиран; Петвар – преустановен добив; 
„Минерален извор“ – около 68 000 т руда (доказани и вероятни запаси). Отбелязано е, че участък 
„Кирезлика“ е в експлоатация към времето на написване на доклада, а в готовност за такава е „Петвар-
Изток“.  
 
Няма сведения за добив от находищата на Михалковското рудно поле към днешна дата. 
 
 

 
Фигура 11. Характерен разрез през находище „Гагови ниви“ (по Х. Каранов и А. Андреев, 1957 с допълнения). 1 – 
гнайси от Богутевската свита; 2 – биотитови гнайси от Въчанската свита; 3 – мрамори от същата свита; 4 – шисти 
от същата свита; 5 – минерализирана зона в мраморите на Въчанската свита; 6 – същото с впръслеци от флуорит; 
7 – същото, но обогатена с флуорит и глинести минерали; 8 – предполагаем разлом; 9 – номер на мраморните 
хоризонти в находището. 
 
 

Находище Славянка. Намира се в най-югозападната част на страната, в източните склонове на 
Малешевска планина. Попада в състава на Кожух-Палатското рудно поле, което се контролира от 
сарматския вулкан Кожух, съставен от висококалиеви калциево-алкални дацити и трахидацити, туфи и 
туфити. Флуоритовото находище Славянка представлява флуоритови, кварц-флуоритови и 
халцедонови субекваториални до североизточни жили, които пресичат метаморфните скали и 
миоценските седименти (Фигури 12 и 13 по Тодоров, 1989). Хидротермалните метасоматити са 
представени от аргилизация, каолинизация, флуоритизация, силификация и сулфидизация. Рудните 
жили са от флуорит, с кварц, монтморилонит и по-малко маршалит, кварцин, хиалит, калцит, барит, 
гипс, мелантерит, сидерит, пиротин, пирит, марказит и др. Флуоритовата суровина е определена като 
жилна и кварц-флуоритова. 
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Фигура 12. Геоложка карта на района на находище 
Славянка (по Нечев, 1979) 1 – кватернерни 
отложения; 2 – кварцитизуван пясъчник; 3 – 
глинесто песъчливи утайки; 4 – биотитов сиенит-
порфир; 5 – слюдени шисти; 6 – амфиболови шисти; 
7 – двуслюдени гнайси; 8 – флуоритова жила; 9 – 
елементи на залягане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 13. Схематичен геоложки профил на централната рудна жила в 
находище Славянка (по Нечев, 1979) 1 – флуорит и кварц от всички 
стадии; 2 – кварцити; 3 – глинесто-песъчливи утайки; 4 – биотитови и 
двуслюдени гнайси; 5 – експлоатационни нива. 

 
 
 
Метаморфните и седиментните скали са разсечени от кварц-
флуоритови, флуоритови и халцедонови жили с посока изток-
запад и североизток-югозапад и наклон на север и северозапад 
под ъгъл от 70 до 80º. Това е и благоприятен признак за търсенето 
на нови проявления в района на находището и извън него. 
Дебелината на жилите се изменя от 0,1 до 1,0 и по-рядко 1,5-2 m. 
Известни са около 20 рудни жили, а съдържанието на флуорит в 
тях варира в широки граници и достига 97 %. Позовавайки се на 
взаимоотношенията рудни тела – вместващи скали и на 
характерните геохимични особености на минерализацията 
(ниско съдържание на стронций и редкоземни елементи във 
флуорита), може да се направи извод, че минералообразуването 
е парагенетично свързано с последните фази на проявения в 
района и южно от негогорноолигоценски-долномиоценски 
магматизъм. Рудообразуването в жилите е протекло на малка 
дълбочина (до 500-600 m). Вертикалният диапазон на 
орудяването е около 500 m.  
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Открито е през 1918 г., но първо кратко описание дава за него Н. Николов през 1932 г. През 1937 г. 
започва примитивна експлоатация (близо до повърхността и със събиране на късове) и до 1947 г. са 
добити не повече от 4000 t. Активната експлоатация на находището и новооткрити рудопроявления 
започва след тази година и продължава над 50 години. За целия период добитата руда е 300 000 т като 
следва да се отбележи, че по качество флуоритните руди в този район се отнасят към богатите такива 
със съдържание на CaF2 над 50 %. (Ангелска и др., 1993). 
 
Към 1993 г. за находище Славянка се очертават две перспективни площи – Северна и Южна със запаси 
от 200 000 т и 400 000 т, съответно (Ангелска и др., 1993). В същия доклад са предложени като 
перспективни и нови площи като рудното поле е разширено на север-северозапад към Малешевска 
планина. Като подходяща суровина за получаване на оптичен флуорит е посочена рудата от най-
ниските хоризонти на находището. 
 
Няма сведения за добив от находището към днешна дата. 
 
Находище Югово. Намира се в северната част на Централните Родопи. Попада в пределите на Югово-
Нареченското рудно поле, което се определя от Юговския и Добралъшкия гранитоидни плутони и 
асоцииращите с тях молибден-флуоритови, волфрамови, оловно-цинкови и уранови находища и 
рудопроявления. Молибден-флуоритовите прояви са в север-североизточни, изтокюгоизточни или 
изток-североизточни разломи, пресичащи метаморфитите. Развити са серицитизация, каолинизация 
и окварцяване на скалите. Рудните тела са жилни, по-рядко метасоматични в мрамори. Обособяват се 
находищата Югово, Търнена бърчина и рудопроявленията Лъки, Кумин дол, Осиката, Пропул и др. 
Разграничават се молибденови, кварц-флуоритови, флуорит-баритови и флуорит-карбонатни руди. 
Преобладават молибденит, флуорит, барит, по-малко галенит, халкопирит, марказит, магнетит, 
хематит, уранинит и др. По химичен състав находище Югово е твърде комплексно. Различават се 
кварц-флуоритов, флуорит-карбонатен, флуорит-баритен и флуорит-барит-сулфиден тип рудни тела 
като последните преобладават. Морфологията на рудните тела също е най-разнообразна. Срещат се 
прости или сложни жили, както и прости и сложни пластообразни, лещообразни; гнездовидни и такива 
с неправилни по форма. 
 
Специфична геохимична особеност на находището е повишената концентрация на стронций във 
флуорита, барита и калцита, както и наличието на собствени минерални видове на този елемент 
(целестин, баритоцелестин). В сравнение с други флуоритови находища съдържанието на редки земи 
във флуорита е относително по-високо. Последното указва вероятна връзка на минерализацията с 
алкален по състав магматизъм и насочва вниманието към кредно-палеогенскитегранитоидни тела в 
района на с. Югово като възможен източник. Изводът се подкрепя от данни по изотопния състав на 
оловото в галенита, според които моделната възраст на минерализацията е 90-85 млн. години. 
 
Открито е през 1959 г. Към 1970 г. са доказани запаси от флуоритова и баритна суровина, молибденови 
руди и стронций, които поради нерешени техноложки проблеми са отнесени към извънбалансовата 
категория.  
 
Няма сведения за добив от находището към днешна дата. 
 
Находище Устрем. Намира се в Сакар планина недалеч от едноименното село. Попада на територията 
на Устремското рудно поле, което е изградено от метаморфити, гнайс-гранити, гранити и 
нискометаморфни триаски седименти. Установени са оловно-цинковите находища Устрем, Барита, 
Лесово, Голямата река, Жабата и редица рудопроявления. Те се контролират от Устремския разлом и 
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перестите структури. Наблюдават се хлоритизация, серицитизация, окварцяване и вторични кварцити. 
Рудните тела са жилни или жиловидни с галенит и сфалерит (барит), по-малко пирит, халкопирит, 
рядко тенантит, пиротин, марказит, магнетит и арсенопирит. Отбелязано е златорудното проявление 
Грамадите. Приема се, че орудяванията са свързани с юрско – раннокредната субдукция. Отбелязани 
са и няколко самостоятелни баритови рудопроявления от жилен тип в асоциация от оловно-цинкова 
минерализация. Флуоритът се среща във всички оловно-цинковите находища и е най-много в Барита. 
Минерализацията е от жилен тип. По-рядко се наблюдават лещообразни тела или такива с неясни 
контури. Устрем е класически пример за флуорит-барит-сулфиден тип жилно находище. Въведено 
е в експлоатация през втората половина на 80-те години на миналия век. 
 
Няма сведения за добив от находището към днешна дата. 

 
Находище Чипровци. По-рано е известно като Чипровци-Изток, а в по-ново време като „Лукина 
падина“. Намира се в Северозападна България недалеч от едноименния град. Попада в пределите на 
Чипровското рудно поле, което е формирано в будинирани мрамори, субпаралелни на южния контакт 
на Светиниколския плутон. Флуоритовите руди са в източния фланг на рудното поле, където е проучено 
флуоритовото находище Лукина падина, което към 2005 г. е най-голямото в България и едно от най-
значимите в Европа (Божков и др., 2005). То е представено от поредица от лещовидни рудни тела, 
локализирани в палеозойските мрамори. Освен флуорит в минералната парагенеза участват още 
цинабарит, пирит, барит, антимонит и карбонатни минерали. Орудяванията са под формата на лещи с 
реликти от заместени мрамори.  
 
Първоначално фирмата "Н и Н флуорит" получава находището на концесия и е закупува базата на 
бившия завод за военна продукция "Чипровско въстание" (https://news.bg/economics/14-5-mln-lv-
investiraha-v-nahodishte-na-fluorit-kray-chiprovtsi.html). Добив на флуорит в областта започва през 2009 
г., като целта е да се постигнат 50 000 тона годишен добив на флуорит до края на 2011 г. Със собствени 
средства фирмата е изградила флотационна фабрика и е възстановила някогашно хвостохранилище. В 
началото на 2011 г. Solvay придобива концесионните права за проучване на площи и добив на калциев 
флуорид в Чипровци, област Монтана (https://inyourhands.bg/bg/Solvay). След 2013 г., задълбочена 
оценка на потенциала на мината (находище „Лукина падина“) е показал, че залежите на качествена 
руда вече са изчерпани, а намаленото търсена на флуорит на пазара и понижените цени са направили 
дейността на рудника нерентабилна. Съобщение от 28 01. 2016 г. във в. Труд гласи: „Мината за флуорит 
в Чипровци от днес прекратява работата си”. Изчерпване на залежите от руда и неблагоприятните 
условия на пазара са основни причини за затваряне на рудника, съобщиха от фирмата „България 
Флуорит” ЕООД.“ (Затварят мината в Чипровци). 
 
Геологопроучвателни работи, проведени в периода 2007-2012 г показват, че двата фланга на находище 
„Лукина падина“ – Чипровци-Изток и Чипровци-Запад са безперспективни (Йовчев и др., 2011; Йовчев 
и др. 2012).  
 
През 2021 г. в Националния геофонд е заведен доклад на В. Николова и колектив, според резултатите 
от който са утвърдени следните остатъчни запаси от флуоритова суровина за находище „Лукина 
падина“: 299 300 т руда (доказани и вероятни запаси) и 188 500 т. предварително установени ресурси 
(Николова и др., 2021). Съдържанията на рудата 24-26% CaF2, обаче я определят като нискокачествена. 
 
Съпоставка с данните от SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023, USGS (2019) и Study on the EU’s 
list of Critical Raw Materials (2020) показват, че след годините 2016-2019 в България престава да се 

https://news.bg/economics/14-5-mln-lv-investiraha-v-nahodishte-na-fluorit-kray-chiprovtsi.html
https://news.bg/economics/14-5-mln-lv-investiraha-v-nahodishte-na-fluorit-kray-chiprovtsi.html
https://inyourhands.bg/bg/Solvay
https://trud.bg/a/articles/article-5263089
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добива флуоритна суровина и страната ни спира да бъде участник в снабдяването на ЕС с 
флуоршпатова суровина. 

6.3. Изводи за потенциал в България 

Няма публично обявена информация за сегашното състояние на големите, някои от които 
експлоатирани в миналото находища на флуорит у нас. В регистърът на концесии за добив на 
подземни богатства (по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства), актуален към 13.12.2024 г. и 
наличен на интернет сайта на Министерството на Енергетиката на Република България 
(https://www.me.government.bg/themes/koncesii-za-dobiv-735-1613.html) отсъстват данни за 
експлоатация на флуоршпат в страната към днешна дата.  
 
Официално публикуваните данни за количествата запаси от флуоритова суровина на територията на 
България, както и събраната информация за конкретни – по-големи и перспективни находища на 
флуорит показват, че дори без предварителни геолого-проучвателни работи у нас е възможно да се 
започне добив. Следва, разбира се, да се отчитат пазарната конюнктура, както и възможностите за 
преизчисление на досега установените ресурси и запаси в по-високи категории, както и откриването 
на нови такива в хода на експлоатацията. 
 
Небезизвестен, но слабо популяризиран факт е, че флуоритовата суровина от някои български 
находища е с подходящи характеристики (ниски съдържания на церий, итрий и сума на лантаноиди) 
за получаване на оптичен флуорит. Пример за това е находището „Славянка“. Наред с възможността 
запасите му да бъдат използвани в металургията като флюс и да бъдат изчерпани за няколко години 
добив, стои алтернативното използване на суровината в оптическата промишленост за многократно 
по-дълъг период. Това разбира се изисква инвестиции в съответния интелектуален капацитет. Добър 
пример за възможностите в това отношение са данните, представени в монографията “Optical 
Fluorides” на доцент д-р Йордан Муховски (Институт по минералогия и кристалография, към Българска 
академия на науките) (Muhovski, 2012). Тази книга е цялостно изследване, в което мулти-
експерименталните и теоретични изследвания и последващи действия за израстване на перфектни 
единични или смесени алкалоземни флуоридни системи са изложени в детайли. Акцентът е върху 
самостоятелен калциев флуорид, произведен от естествения минерал – български флуорит, чието 
пречистване се осъществява чрез разработена оригинална, високоефективна техника за отстраняване 
на кислородни замърсители и някои редкоземни примеси. Елементи, произведени от израстнати 
кристали, се използват успешно в оптичните системи на различни устройства. Уникалните оптични 
свойства на тези кристални системи осигуряват тяхното непреходно значение за производството на 
различни елементи за нуждите на вакуумната ултравиолетова-инфрачервена оптика, лазерни техники, 
астрономия, литография и спектрофотометрия, холография и дозиметрия. 

7. Въпроси, свързани с околната среда, здравето и безопасността. 
Занаятчийският и дребномащабният добив представляват голям дял от глобалното производство 
(напр. в Монголия; Barreto et al., 2018 г.), което предполага здравословни проблеми поради излагане 
на флуорид и проблеми с безопасността на труда (Германска агенция по околна среда, 2020 г.). 
Приемът на флуор има както полезни, така и отрицателни ефекти: той намалява честотата на зъбния 
кариес, но може да причини флуороза на зъбния емайл и скелета в случай на продължително излагане 
на високи концентрации (СЗО, 2019 г.) (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). Има оскъдна 
литература за въздействието върху околната среда от извличането и концентрацията на флуоршпат от 
гледна точка на жизнения цикъл. В тяхното LCA проучване с прилагане на случай в мината Lujar 
(Испания), (Lai et al. 2021) съобщават, че въглеродният отпечатък, свързан с производството на 1 тон 

https://www.me.government.bg/themes/koncesii-za-dobiv-735-1613.html
https://m.helikon.bg/author/110108-Jordan-Muhovski.html
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концентрат от флуорипат (79,2 % CaF2), възлиза на 174 kg CO2-eq. Основните приноси за въздействията 
се дължат на потреблението на дизел от машините и генераторите на място в етапите на добив и 
товарене/теглене (основен принос по отношение на 11 категории на въздействие от 16) и на 
инфраструктурата/оборудването на мината (основен принос по отношение на 4 категории на 
въздействие) (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 2023). 

9. Нормативни изисквания, свързани с производството, употребата и преработката на 

ФЛУОРИТ 
Не може да бъде идентифицирана информация по този конкретен аспект. 

10. Тенденции в изследванията и разработките 
Тежки и леки редкоземни елементи, ниобий, флуорит и фосфати, както и хафний (Hf), тантал (Ta), 
скандий (Sc) и цирконий (Zr) често се срещат в асоциация с алкални скали и по-специално в 
карбонатити. В Централна и Южна Европа наличието на изобилие от алкални вулканични скали 
показва вероятността отлаганията да съществуват в рамките на около километър от повърхността. 
Проектът ще направи поетапна промяна в моделите за проучване на алкални и карбонатитни 
провинции, използвайки минералогия, петрология и геохимия, както и най-съвременна 
интерпретация на геофизика с висока разделителна способност и инструменти за измерване в 
сондажи, за да направи стабилни прогнози за перспективите за минерали в дълбочина. Резултатите 
ще бъдат включени в нови геомодели в различни мащаби (SCRREEN2_factsheets_FLUORSPARupdate, 
2023). 
 

Флуоритът, произхождащ от седименти, е описан във фосфоритни скали, в които е установена 

концентрация на флуор от 2 до 4 тегловни %. Фосфоритните залежи могат да надхвърлят 1 милиард 

метрични тона руда (Hayes et al. 2017). Флуоритът също присъства като запълване на пукнатини във 

варовик и доломит. Остатъчни отлагания от флуорипат се намират в изветрени зони и почва (BGS, 2011; 

Hayes et al. 2017). В България са известни няколко по-големи находища на фосфорити (Начев, 1988). 

Такива са: конкреционно-фосфоритовото находище Санидиново, североизточно от гр. Плевен, в което 

концентрацията на флуор варира от 0,6 до 3,88 тегловни процента; находище Дълбок извор, изток-

югоизточно от гр. Пловдив в микрозърнестите фосфорити, на което са докладван съдържания на флуор 

над 3 тегл. %; находище Букоровци- Гинци, северозападно от София и др., без сведения за флуора в 

тях. Няма докладвани данни за флуоритови инжекции сред доломити, варовици и мергели от 

Български находища, въпреки широкото им разпространение на територията на страната. В това 

отношение особено внимание заслужават седиментните проявления с флуоритова минерализация в 

Севернобългарската област (мергели, варовици, доломити), за които данните са твърде ограничени. 

 

Няма сведения за проучване и изследвания на находища на карбонатити в България, но е факт 

наличието на алкални вулканични скали и интрузиви на територията на страната (Dyulgerov, 2020).  
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